Akustikputzdecken
Produktdatenl?latt 227 "1 "AVOGL
Schallabsorption 2100 mm / 400 mm DECKENSYSTEME

= Bestimmung des Schallabsorptionsgrades nach DIN EN ISO 354
= Bewertung der Schallabsorption nach DIN EN ISO 11654

Plattendicke: d=12,5mm
Flachenbezogene Masse: 7,7 kg/m?
Lochflachenanteil: 229 %
Baustoffklasse nach DIN 4102: A2, “nicht brennbar”

Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, dO

Systemaufbau:
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